Tehnicke karakteristike

Korund Beli 99 AIR

Zagarantovani rezultati Tipicni rezultati
Al,03 99,5 % min. 99,80 %
Fe,0; 0,20 % max. 0,11 %
SiO, 0,12 % max. 0,08 %
Cao 0,10 % max. 0,028 %
Na,O 0,35 % max. 0,26 %

Gubitak na Zarenju 0,20 % max. 0,12 %



